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И спыmаmельная лаб ор аmор uя
длрес места нахождения и места осуществления деятельности:

Россия, l98095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, л. 38, лит. Б,
помещение l-H (ч.п. 1 - ч.п. 20)

телефон: +7 (8 12) 600-41-99; e-mail: in{tl(Oengirliurn,ru
Уникальный номер записи об в РАЛ: RА.RU.21оМз9

Веду

2 декабря 2022 r

Протокол испытаний J{Ъ |220224991-ИН от 2

1. Наименованиеобразча испытания:
1,1 Наименование продукции: Мебель коргryснаr{ бытовая стол со
влагостойкого МЩФ с мет€ulлиtlеским подстольем
Стол Citi Loft, цвет белый мрамор, артикул: IZD0000007
1.2 Результаты идентификации и осмотра образцов;
Мебель бытовая. Стол обеденrъlй со столешницей из керамогранита на метulллическом основании.

2. Заказчик: осП ооо "РУСкоМсЕРТ". ддрес места осуществления деятельности 125З62, Г Москва,
проездСтроительныЙ,д.7Д,кор.6,эт. 1,ком.8(офисl2),8а(офисl2а),телефон: +'7905'7З'1672l,адрес
электронноЙ почты: os@ruskomsert.ru, Аттестат аккредитации Jф RД.RU, l1НВ54, дата регистрации
07.11.20l9 года. Место нЕlхождения: |25з62, ГоРоД МоскВд, ПРоЕЗД СТРоИТЕЛЬНыЙ, ДоМ 7д,
КОРПУС 6, ЭТ l КОМ 8. Телефон: +79l б l 13662'7 . Аттестат аккредитации: RA.RU. l l НВ54

3. Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью "тдЙлкрдФт,,, инн:
З441042200, ОГРН: l l 13459005538. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
З50080, Российская Федерация, край Краснодарский, горол Краснодар, улица Уральская, дом lЗ8,
литер М М1

4. .П(ополнительная информация отзаказчика: Отсутствует

5. Щель испытаний: Подтверждение соответствиrI продукции

б. обозначение и наименование нормативно-технических документов, на соответствие которым
проводятся испытания:
ТР ТС 025120|2 "О безопасности мебельной продукции''

7. Направление ЛЪ: l 120224907-ИН от 24.1 1.2022 r.

8. Акт отбора образчов: Не предоставлен

9. .Щата посryпления образцов вИЛ 24 ноября 2О22 г.

10. .Щата начала и окончанИя испытанИй: 24 ноября 2022r. - 2 лекабря 2022r. По адресу места
осуществлеНия лаборатоРной деятельНости: РоссиЯ, l98095, Санкт-ПетеРбург, ул, Швецова, д. 38, лит.
Б, помещение l-H (ч.п. l-ч.п.20)

L1

l l.
испытаний:

СВеДеНШЯ О ПРИМеНЯеМЫх среДствах измерений и испытательном оборуловании, при проведении

Дспиратор, пу-4э,002з-си-иН;зав. ЛЪ1886;срок действующей поверки до l3.08.2023
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Весы лабораторные ГОСМЕТР, ВЛТЭ-1l00, 0101-СИ-ИН; зав. NsK31-053; срок действующей поверки
до 06.0'7.2023

Весы электронные лабораторные, M-ERI22ACF, 00l0-СИ-ИН; зав. М20В95552; срок действующей
поверки до 03.03.2023

Весы электронные лабораторньrc, ВЛ-224 В-С, 0029-СИ-ИН; зав. NsKl52-014; срок действующей
поверки до l8,05.2023

Гигрометр психрометриtIеский, ВИТ-2, 0081-СИ-ИН; зав. Nч373480; срок действующей поверки до
03.03.202з

Индикатор часового типа, ИtI-10, 0038-СИ-ИН; зав. NчJ16530Е; срок действующей поверки до
|4.0з.202з

Колба мерная 2-200-2,2-200-2,0l 17-СИ-ИН; зав. Nч1-3; срок действующей поверки до 24.02,20'72
Колба мернiш ,2-10-2,0054-СИ-ИН; зав. J\Ъ1-15; срок действующей поверки до 30.04.2070
Колба мернzш , 2-100-2, 0052-СИ-ИН; зав. Ns1-15; срок действующей поверки до2З.02.20'72
Колба мерная ,2-25-2,0055-СИ-ИН; зав. ЛЪ1-15; срок действующей поверки до 27.05.2063
Колба мернм ,2-50-2,005З-СИ-ИН; зав. Ns1-15; срок действующей поверкп до24.02.20'12
Колба мернtш ,2-500-2,005l-СИ-ИН; зав. Ns1-3; срок действующей поверки до2З.02.20'72
Комгrпекс аппаратно-программный для медицинскID( исследований на базе хроматографа (исполнение

2) с летекторами ПИ.Щ-1, ПИД-2, ТИД-l., Хроматэк-Кристчlлл 5000, 0004-СИ-ИН; зав. JtlЪ352698; срок действующей
поверки до l8.04.2023

Комплекс спекФометрический, Прогресс, 0075-СИ-ИН; зав. Jф03 l07-Б-Г; срок действующей поверки
до 05.04.2023

Микрошприц для г€tзовой хроматографии, SGE-Chromatec-O1-1, 0024-СИ-ИН; зав. Nз2140308; срок
действующей поверки до 21.04,202З

Микрошприrьl , МШ-10, 00З9-СИ-ИН; зав. Nчl588; срок действующей поверки до 06.07.202З
Мультиметр цифровой, DT932N, 0092-СИ-ИН; зав. J$S\N210346208; срок действующей поверки до

l з.08.202з
Пипетка градуированная,2-1,-2-1,0056-СИ-ИН; зав. }lЪ1-2; срок действующей поверки до 27.05.2063
Пипетка градуированная,2-7-2-10, 0058-СИ-ИН; зав. ЛЬ1-2; срок действующей поверки до 24.02,2072
Пипетка градуированная,2-|-2-5,0057-СИ-ИН; зав. J\Ъбlн; срок действующей поверкп до24.02.20'72
Пипетка на полный слпв, 2-|-2-1 ц.д 0,01, 0085-СИ-ИН; зав. Nsб/н; срок действующей поверки до

24.02.20,12
Пипетка на полный слив, 3-1-2-5 ц.д 0,05, 0084-сИ-иН; зав, JФб/н; срок действующей поверки до

24.02.20,72
Пипетка с одной отметкой (пипетка Мора), 2-2-2, 008З-СИ-ИН; зав. J',l!б/н; срок действующей поверки

до24.02.20'72
Рулетка измерительная метltллиtlеск€ш "BMI twoComp", BMI-Sm, 00l3-СИ-ИН; зав. Jftl; срок

действующей поверки до 06.07.2023
Секундомер электронный С-01, C-0l, 0002-сИ-ИН; зав. J\Ъ427149; срок действующей поверки до

|4,02.202з
Секундомер электронный, С-01, 000l-СИ-ИН; зав. М426400; срок действующей поверки до |4.02,202З
Фотометр фотоэлектрический, КФК-3, 00З7-СИ-ИН; зав, J'{ЪlЗ70611; срок действующей поверки до

04,07.202з

02.12.2022
Штангенциркуль, ШI]Щ-l, 0005-СИ-ИН; зав. Nэ044877; срок действующей поверки до l9.04.202З
Камера тепла, КТ 08.0l, 001З-ИО-ИН; зав. JrlЪ08.01.0l0; срок действующей аттестации до 1З.07.2023

Стенд СТ-4552Б для испытания мебели на прочность, долговечность и устойчивость, -, 0007-ИО-ИН;
зав. Nч3; срок действующей аттестации до 06.06.202З

Стенд СТ-4556В для исIьIтания мебели на долговечность, -, 0005-ИО-ИН; зав. },(Ъl; срок действующеЙ
аттестации до 06.06.2023

Стенд СТ-4561Б для испытания мебели на ударную прочность, -, 0008-ИО-ИН; зав. Nч4; срок

действующей аттестации до 0'7 .06.202З
Стенд пневматический универс€lльный ИУ-0l, -, 0012-ИО-ИН; зав. Nl2; срок действующеЙ аттестации

до 06.06.2023
Шкаф тепловой универсальный (Инкубатор), UFl l0, 0014-ИО-ИН; зав. JфB421.0376; срок

действующей атгестации до 1З.0'7 .202З

12. Обозначение и наименование нормативно-технических документов, устанавливающих методики
испытаний:

Хроматограф газовый, Кристапл-2000М, 000З-СИ-ИН; зав. Ns6535; срок действующей поверки до
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МУк 4.1.зlб8-14. Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата,
лиЭтилфталата, дибутилфталата, бутrшбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном
воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений

МУ Ns l707 От l8.04.1977, Методические указания на фотометрическое определение эпихлоргидрина в
воздухе (2-й метод)

МУ 3999-85. Методические указаншI по г.вохроматографическому измерению концентраций
этиленгликоля и метанола в воздухе рабочей зоны.

ГОСТ З4042-2О16. Мебель, древесные и полимерные материЕlлы. Метод определения выделения
ДИОКСида серы в кJIиматиIIескLD( камерах

ГоСТ з4041-2016. Мебель, древесные и полимерные матери€tлы, Метод определения выделения
водорода хJIористого в кJIиматическю( камерах

ГосТ з4040-2016. Мебель, древесные и полимерные материilлы. Метод определения выделения
цианистого водорода в кJIиматшIескID( камерах

ГОСТ 34039-2016. Мебель, древесные и полимерные материчtлы. Метод определения выделения
фос форно го ангидр ида в кJIиматшIеских камерах

МУК 4,1.1044a-0l. Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила,
ДИМеТиЛаМина, диметилформамида, диэтил€tI4ина, пропиламина, триэтиламина и этиIIамина в воздухе

ГОСТ Р ИСО lб0l7-1-2007. Воздух атмосферный, рабочей зоны замкнутых помещений. Отбор проб
ЛеryЧЮ( ОрГаническI,D( соединениЙ при помощи сорбционноЙ трубки с последующеЙ термодесорбчиеЙ и
г€вохроматографическим анализом на капиллярных колонк€lх

МtУ J\Ъ 1656 от 19.04.19'77. Методические указаниJI на колориметршIеское определение
гексаметилендиамина в воздухе

ИнстрУкция Ns 880-71. Инструкrrия по санитарно-химиtIескому исследованию изделий, изготовленных
из полимерных и другIo( синтетш{ескI,D( материilлов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

ГОСТ 30108-94. Материапы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности
естественных радионукJIидо

ГОСТ ЗЗ795-2016. ,Щревесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесишы и
ДРеВеСНЫХ МаТеРи€lлов. ,Щогryстш,rая удельная активность радионукJIидов, отбор проб и методы измерения удельной
активности радионукJIидов

ГоСТ з0255-20|4. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения
формальдегиДа и других вредных летучIд( химических веществ в кJIиматиIIеских камерах

мук 4.|.з167-14. Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, тоJtуола,
этшlбензола, М-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензапьдЁгида
в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений-метилстирола, бензальдегида в
атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений

мук 4.1.з170_14. ГазохроматОграфическое определение ацетilIьдегида, ацетона, метилацетата,
эт!шацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата,
изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений.

ГосТ з0099-9з п. 7. Столы. Методы испытаний
мук 4.1.025-95 т1.2.З. Измерение концентраций (мет)акриловых соединений в объектах окружающей

среды
ГосТ з0099-93 п. l0. Столы, Методы испытаний
ГосТ 30099-93 п. 4. Столы. Методы испытаний
ГоСТ З0099-9з п. 5. Столы. Методы исьIтаний
госТ з0099_93 п. 6. Столы. Методы испытаний
госТ з0099-9з п. l l, Столы. Методы испытаний

таты испытаншй:

!иоктилфталат 4.1.3 168-14 мг/м3 Менее 0,005
!ибутил(lта;lат мук 4. l .з l 68- l4 мг/мЗ Меное 0,005

Не более 0,02
tIe более 0, l

Эпихлоргидрин МУ Ns 1707 от
1 8.04. l977 мг/м3 Менее 0,03 Не более 0,04

этиленгликоль му 3999-85 мг/м3 Менее 0,25 Не более 0,3.Щиоксид серы гост з4042-20lб мг/м3 Не более 0,05

Не более 0,1

Хлористый
Менсс 0,1

водород гост 34040-20lб Менее 0,01 Не более 0,01

гост 3404 l _20 l

Менее 0,05

водород
I-{ианистый
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Акри;Iонитри.-r МУК 4. 1 . l 044а-01 rrгhr3 Менее 0,0 l I Ic болсс 0.0З

капролактапл ГОСТ Р ИСО 16017-1' мгiмз менее 0,05 нс более 0,06
2007

I'ексаметилсtlдиа МУ Ns l(t56 о1,

\,ин 19,04.|9"7.7 мг/м3 Менсе 0.00l Не бо.lrее 0.00l

Формальдегид ГОСТ 30255-2014 пtг/м3 Merree 0,003 tle бОлсе 0,01

Фенол (сумма
общих

Этилацgтат

бутанол/бутиловы

Запах

Удельная
эффекгивность
активности
естественных

радионукпиJlов
суммарно:
Радий (Ra226)
Торий (Th232)

.Щ,олговечность
под действием
горизонтальной
нагрузки (столы

и для

Прочность под

действием

мук 4.1.3170_14 t4] мг/мЗ

4.1.3170-14 мг/м3

4.1.025-95 п. мг/м3

]ф8

гост з0255-20l4

мук 4.1.3l70_14 t4]

гост 30108_94

ГоСТ 30099-93 п. 7

Не более

Менее 0,02 Не более 0,1

Не более 0, l

Не более 2

4|,254| +5,6214 Не более 370

мг/м3

мг/м3

н-

Бк/кг

[олговечное

1 - Недействующая/отмененнм метOдика испытаний
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ГоСТ 30099-93 п, 4 Прочный

Результаты испытакий, зафиксировакБrе в этом протоколе, распрострашются тошко

на предоставлеЕьtе закшчиком обршцы, подверпr}тые исьIтшшм

Прочное (циклы
нагружениrr - l0,
прогиб не более

Жесткое
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Менее 0,003 Не более 0,003

Менее 0,00l Не более 0.002

Менее 0,02

балл

ГоСТ З0099-93 п. 6

мм



2 - Распространение методики на иные объокгы испытаний (водные, воздушные вытяжки, модельные среды)
3 - Измерения проводятся за пределами диапазона измеряемьrх концеtпраций, указанньгх в меюдике
4 - Используется другое оборулование/рсактивы, чем зIцвлено в методике

l4, проведения испытаний: Темпераryра: l9.7 "С, .Щавление: l02.5 кПа. Влажность: 50.'7 %,
Напряжение в 8.0 В. Частота в сети: 49.5 Гц.

l5. протокол испытания: Велущий специrlлист Испытательной лаборатории
Литвинов Р. Р ) декабря 2022 г.
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